9 92 9 9 9 W D D W D T 9 9> W 9 W 9D ) W D D D 9 D 9N D DD WD G
Strdakivdabiiat itttk idobiiab bbb bndatrdat brdabi it b

ARSI RN AR R R R R s,
o S R R P RS nSoe ARTEMISA 2,80 EPIC COL.15

-

O o
P

95 9> 9> D> 9 9> 9 D> D> D) 9> 9> 9> 9> 9 > 9> "> W 9D > > 9> > 9 W 9> B W N A ' ' a Y 39
S R e | K QO &= S
Iy o 5 9>

T T O T O U T T O T T S S O O o O
S S S S S S S S S i S S S S S S S S S S S S S S S S S S Sl

OG> 9> 9> B> B> 9 A O DA DA GG D GG DMWY I——-I
B335 353353833885 *
> ) ) ) e

UPHOLSTERY CUSHIONS

Tapiceria Cojines

-}

FIRE

P P D DD DL [@J“"

e rdd
atatatatata

W
N

= 27 inch. simulation ~

70 cm. simulacion

REPEAT WEFT REPETICION TRAMA: 1 inches - 2.2 cm
REPEAT WARP REPETICION URDIMBRE: 6 inches - 15.9 cm

TECHNICAL SHEET / CARACTERISTICAS TECNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm) 110 - 55/ 280 - 140

HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA 54078300

ROLL LENGTH (yd) / TAMARNO PIEZA (mts) 27.5/25

COMPOSITION / COMPOSICION PES36% PAN32% CO32%

WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%) 11.63/ 395

WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml) 35.67 - 17.83 / 1106.00 - 553.00

ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASION ( ciclos ) 15000 UNE EN ISO 12947-2

PILLING RESISTANCE ( degrees ) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING ( grados) (1-5) 4 UNE EN ISO 12945-2

COLOUR FASTNESS TO LIGHT ( degrees ) (1-8) /SOLIDEZ A LA LUZ ( grados) (1-8) 5 UNE EN ISO 105-B02

COLOUR FASTNESS TO RUBBING ( degrees ) (1-5) /SOLIDEZ AL FROTE (grados) 5 UNE EN ISO 105-X12

COLOUR FASTNESS TO WASH ( degrees ) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO ( grados ) 5 UNE EN ISO 105-C06
2.5 UNE EN ISO 5077.

(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%) 4.8 UNE EN ISO 5077

WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCION URDIMBRE (N) 1289.78 UNE EN ISO 13934-1
1137.04 UNE EN ISO 13934-1

WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA 51.85 UNE EN ISO 13934-1

WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA  17.9 UNE EN ISO 13934-1

WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm) 2 UNE EN ISO 13936-1

WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA ( mm ) 2.3 UNE EN ISO 13936-1

FIRE RETARDANT RULE / IGNIFUGOS UNE EN 1021:2014-1 PASA UNE EN 1021:2014-1

FIRE RETARDANT RULE / IGNIFUGOS BS 5852-1 PASA BS 5852-1



